Schnittdatenempfehlung VHM 472W TS35

Parameters recommendation, Paramétres conseillés, Parametri di taglio indicativi

A D Ve f2 ap ae n Vs
ap¢ (LR [mm] [m/min] [mm] [mm] | [mm] [min-1] [mm/min] | [cm3min]
4 160 (140-180) 0,05 (0,02-0,07) 7,0 1,80 12.730 2.545 33,0
Baustahl 5 160 (140-180) 0,06 (0,03-0,08) 9,0 2,25 10.190 2.445 495
Unlegierter Stahl
6 160 (140-180) 0,10 (0,07-0,12) 11,0 2,70 8.490 3.395 99,0
— Structural steel
de Unalloyed steel 8 160 (140-180) 0,12 (0,08-0,14) 14,0 3,60 6.370 3.060 158,6
Acier de construction
Acier non allié 10 160 (140-180) 0,13 (0,09-0,15) 18,0 4,50 5.090 2.645 214,2
Accialo di costuzions 12 160 (140-180) 0,15 (0,11-0,17) 22,0 5,40 4.240 2.545 296,8
cciaio non legato
<800 N/mm? 16 160 (140-180) 0,16 (0,12-0,18) 29,0 7,20 3.180 2.035 4220
20 160 (140-180) 022 (0,18-0,24) 36,0 9,00 2.550 2.245 7274
4 120 (90-150) 0,05 (0,02-0,07) 7,0 1,80 9.550 1.910 24,8
Werkzeugstahl
VerTeEs 5 120 (90-150) 0,06 (0,03-0,08) 9,0 2,25 7.640 1.835 37,2
Legierter Stahl 6 120 (90-150) 0,10 (0,07-0,12) 11,0 2,70 6.370 2.550 74,4
Tool steel, heat-treatable steel,
alloyed steel 8 120  (90-150) 0,12 (0,08-0,14) 14,0 3,60 4770 2.290 18,7
dcecloieceqpagzicmeny 10 120 (90-150) 0,13 (0,09-0,15) 18,0 4,50 3.820 1.985 160,8
thermique, acier allié
Acciaio dutensile, acciaio 12 120 (90-150) 0,15 (0,11-0,17) 22,0 5,40 3.180 1.910 2228
bonificato, acciaio legato
16 120  (90-150) 0,16 (0,12-0,18) 29,0 7,20 2.390 1.530 317,3
800-1200 N/mm?
20 120  (90-150) 022 (0,18-0,24) 36,0 9,00 1.910 1.680 544,3
4 170 (150-180) 0,05 (0,02-0,07) 7,0 1,80 13.530 2.705 35,1
5 170 (150-180) 0,06 (0,03-0,08) 9,0 2,25 10.820 2595 52,5
EuEsefeen 6 170 (150-180) 0,10 (0,07-0,12) 11,0 2,70 9.020 3.610 105,3
GG(G) 8 170  (150-180) 0,12 (0,08-0,14) 14,0 3,60 6.760 3.245 168,2
Cast iron GG(G)
Fonte GG(G) 10 170 (150-180) 0,13 (0,09-0,15) 18,0 4,50 5.410 2.815 228,0
Ghisa GG(G) 12 170 (150-180) 0,15 (0,11-0,17) 22,0 5,40 4510 2.705 3155
16 170 (150-180) 0,16 (0,12-0,18) 29,0 7,20 3.380 2.165 4489
20 170 (150-180) 022 (0,18-0,24) 36,0 9,00 2.710 2.385 772,7
ae q D Ve fz ap ae n Vi Q
LB iaterial [mm] [m/min] [mm] mm] | [mm] [min-1] [mm/min] | [cm3min]
a
pL I 4 160 (140-180) 0,04 (0,02-0,06) 4,0 4,0 12.730 2.035 32,6
Baustahl 5 160 (140-180) 0,05 (0,02-0,07) 5,0 5,0 10.190 2.040 51,0
Unlegierter Stahl
s 6 160 (140-180) 0,06 (0,03-0,08) 6,0 6,0 8.490 2.040 73,4
tructural steel
Whnitleiyes) sitzz) 8 160 (140-180) 0,08 (0,05-0,12) 8,0 8,0 6.370 2.040 130,6
Acier de construction
Acier non allié 10 160 (140-180) 0,10 (0,07-0,12) 10,0 10,0 5.090 2.035 203,5
Accialo di costruzions 12 160 (140-180) 0,12 (0,09-0,14) 12,0 12,0 4.240 2.035 293,0
cciaio non legato
<800 N/mm? 16 160 (140-180) 0,16 (0,13-0,18) 16,0 16,0 3.180 2.035 521,0
20 160 (140-180) 0,20 (0,17-0,22) 20,0 20,0 2.550 2.040 816,0
4 120 (90-150) 0,04 (0,02-0,06) 4,0 4,0 9.550 1.530 24,5
Werkzeugstahl
VRSl 5 120 (90-150) 0,05 (0,02-0,07) 5,0 5,0 7.640 1.530 38,3
Legierter Stahl 6 120 (90-150) 0,06 (0,03-0,08) 6,0 6,0 6.370 1.530 55,1
Tool steel, heat-treatable steel,
alloyed stoel 8 120  (90-150) 0,08 (0,05-0,12) 8,0 8,0 4770 1.525 97,6
Acleneloltijacierpantiaiiomeny 10 120 (90-150) 0,10 (0,07-0,12) 10,0 10,0 3.820 1.530 153,0
thermique, acier allié
Acciaio dutensile, acciaio 12 120 (90-150) 0,12 (0,09-0,14) 12,0 12,0 3.180 1.525 2196
bonificato, acciaio legato
16 120  (90-150) 0,16 (0,13-0,18) 16,0 16,0 2.390 1.530 391,7
800-1200 N/mm?
20 120  (90-150) 0,20 (0,17-0,22) 20,0 20,0 1.910 1.530 612,0
4 168 (150-180) 0,04 (0,02-0,06) 4,0 4,0 13.370 2.140 342
5 169 (150-180) 0,05 (0,02-0,07) 5,0 5,0 10.760 2.150 53,8
s 6 170 (150-180) 0,06 (0,03-0,08) 6,0 6,0 9.020 2.165 77,9
GG(G) 8 170  (150-180) 0,08 (0,05-0,12) 8,0 8,0 6.760 2165 138,6
Cast iron GG(G)
Fonte GG(G) 10 170  (150-180) 0,10 (0,07-0,12) 10,0 10,0 5.410 2.165 216,5
Ghisa GG(G) 12 170 (150-180) 0,12 (0,09-0,14) 12,0 12,0 4510 2.165 311,8
16 170 (150-180) 0,16 (0,13-0,18) 16,0 16,0 3.380 2.165 554,2
20 170 (150-180) 0,20 (0,17-0,22) 20,0 20,0 2.710 2.170 868,0
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